
к ГОСТ 745—79 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 5.1 3 мм 3 М

(ИУС № 8 1989 г.)

299
сертификат на посуду

поправка

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-295.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294805/4294805079.htm

