
к ГОСТ 14959—79 Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легиро 
ванной стали. Технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 1. Примеры ус- Круг В-6 ГОСТ 2590- Круг В-6 ГОСТ2590-
ловных обозначений. 8 8 /6 5 -  ЗГП-1А ГОСТ 8 8 /6 5 Г -  ЗГП-1А

Двенадцатый абзац

Пункт 2.8. Таблица 7. 
Графа «Качество поверх
ности».

14959—79, для патенти- 
рованной проволоки

ГОСТ 14959- 79, для 
патентированной про
волоки

Первый абзац группы качества повер
хности 2ГП и группы 
качества поверхности 
ЗГП

группы качества по
верхности 2ГП

десятый абзац предназначенных для 
холодной механи
ческой обработки (под
группа б)

группы качества по
верхности ЗГП

Пункт 2.9. Для прутков и полос Для прутков и полос
Третий абзац категорий 2, 2А, 2Б, 3, 

ЗА, ЗГ

(ИУС № 12 1998 г.)

категорий 2, 2А, 2Б, 
3, ЗА, ЗБ, ЗВ, ЗГ

21

элитные скатерти

Поправка

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294806/4294806182.htm

