
Изменение № 2 ГОСТ 5267.0— 78 Профили для вагоностроения. Общие техничес
кие требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР но стандартам от 20.06.89 № 1735

Д ат а  введения 01,01,90

Пункт 1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 380— 71 на ГОСТ 535— 88.
Пункт 3.2. Заменить ссылки: ГОСТ 12344—66 на ГОСТ 12344— 78, ГОСТ 

12345-^66 на ГОСТ Ш 4 5 — 88, ГОСТ 12346—66 на ГОСТ 12346—78, ГОСТ 
12348— 66 на ГОСТ 12348— 78, ГОСТ 12350—66 на ГОСТ 12350— 78, ГОСТ

(Продолжение см, с, 56)
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вязание скатерти

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 5267,0— 78)
12351™ 66 
12355—66 
12357—66 
12359—66 
18895—73

ГОСТ 12351—81, ГОСТ 12352г-66 на ГОСТ 12352—81, ГОСТ 
ГОСТ 12355—78, ГОСТ 12356—66 на ГОСТ 12356—81, ГОСТ 
ГОСТ 12357—84, ГОСТ 12858—66 на ГОСТ 12358—82, ГОСТ 
ГОСТ 12359—81, ГОСТ 12361—66 на ГОСТ 12361—82, ГОСТ 
ГОСТ 18895—81, ГОСТ 22536.0—77 на ГОСТ 22536.0—87, ГОСТ 

22536.2—77 на ГОСТ 22536,2-87, ГОСТ 22536.5—77 на ГОСТ 22536.5^-87, 
ГОСТ 22536.8-77 на ГОСТ 22536.8—87, ГОСТ 22536.11—77 на ГОСТ 22536.11—  
—87, ГОСТ 20560—75 на ГОСТ 20560—81.

Пункт 3.3 Заменить ссылку: ГОСТ 7565—73 на ГОСТ 7565—81.
Пункт 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 1497—73 на ГОСТ 1497—84.
Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 7566—69 на ГОСТ 7566—81.

(ИУС № 10 1989 г)
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294806/4294806476.htm

