
Поправка к ГОСТ ISO 3733—2013 Нефтепродукты и битуминозные материалы. Определение воды 
дистилляцией

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 6. Заголовок 6 Проверка и калибровка 6 Проверка работы аппаратуры
Пункт 6.1 Перед использованием аппарата вы

полняют калибровку в соответствии с 
6.3.

Перед использованием выполняют 
проверку работы аппарата в соответ
ствии с 6.3.

Пункт 6.3. Подзаголо- 6.3 Калибровка аппарата по извле- 6.3 Проверка работы аппарата по
вок ченной воде извлеченной воде
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