
Поправка к ГОСТ 28461—90 Кожа искусственная одежная. Общие технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 2.2.2. После табли
цы 3, примечание 1

1. Норма по показателю «Сопро- — 
тивление раздиранию» вводится с 
01.07.92, по показателю «Светостой
кость» — с 01.07.93. Определение 
показателей обязательное
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промышленная безопасность опасных объектов  

Поправка

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294810/4294810047.htm

