
Группа М81

Изменение Л  4 ГОСТ 8488—73 Шерсть грубая неоднородная весенняя сор
тированная
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.06.85 
Л  1765 срок введения установлен

с 01.01.86

По всему тексту стандарта заменять слово и обозначение для маркировки: 
«цветная» на «цветная темная»; ц на ц/т.

Пункт 1.1. Таблица 1. Для видов шерсти «Каракульская» и «Ордовая» гра
фу «Цвет» дополнить словами: «цветная светлая»; графу «обозначение для 
маркировки» — обозначением: ц/с.

Пункт 1.2.1. Последний абзац изложить в новой редакции: «по цвету на: 
белую, светло-серую, цветную светлую, цветную темную».

Пункт 2.6. Таблицу 7 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  7

Цвет шерсти Характеристика шерсти по цвету

Белая Шерсть белого цвета или белого цвета с кре
мовым оттенком по всей длине косицы. Допу
скается наличие случайных цветных волокон, а 
также слабое пожелтение косицы до 1/3 ее 
длины

(Продолжение см. с. 266)
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блузка из кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 8488— 73)
Продолжение табл. 7

Цвет шерсти Характеристика шерсти по цвету

Светло-серая Шерсть белая с наличием проросших цветных 
волокон (кроме рыжих и красных) не более 
5 % от общей массы шерсти и/или слабо по
желтевшая шерсть более 1/3 длины косицы. 
Допускаюся клочки цветной светлой шерсти 
не более 0,1 %

Цветная светлая Шерсть натуральных цветов: светло-коричне

Цветная темная

вая, серая, а также с наличием цветных воло
кон более 5 % До 12 % от общей массы и/или 
сильно пожелтевшая. Допускаются клочки цвет
ной темной шерсти не более 0,5 %

Шерсть темно-коричневого, коричневого, тем
но-серого и черного цветов, пестрая различных 
оттенков, а также с наличием цветных волокон 
более 12 %

Пункт 2.13. Исключить слова: «До 01.01.85 г.».
(ИУС № 9 1985 г.)
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294810/4294810660.htm

