
Изменение J6 2 ГОСТ 8510—72 Сталь прокатная угловая неравнополочная* Сор
тамент
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.07.83 
№ 3289 срок введения установлен

с 61.01,84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКЛ 09 0100.
Пункт L Пример условного обозначения исключить.

(Продолжение см, стр. $2)

проведение сертификации

http://www.stroyinf.ru/sr3.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 8510— 72)
Пункты 3, 5, 7. Заменить слова: «По соглашению сторон» на «По согласо

ванию изготовителя с потребителем».
Пункт 8. Заменить слова: «При поставке» на «При изготовлении».
Пункт 10. Заменить слово: «поставляться» на «изготовляться».
Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 535—58 на ГОСТ 535—79.

(ИУС № 10 1983 г.)
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294811/4294811498.htm

