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ИЗМЕНЕНИЕ W I  РТМ 108.020.26-77 Турбины паровые, газовые и
 ̂ гидравлические. Основные 

положения по контролю качества 
сварных соединений

Утверждено заместителем министра энергетического машиностроения 
Ю.В.Котовым I2 .I2 .8 U *  Срок введения установлен с с I .C I .81

На первой странице руководящею технического материала срок 
действия "до 0 1 *0 7 .8 0 "  заменить на "до 0 1 ,0 7 *8 2 " .

Таблица 4 . Примечание 3 дополнить: в отдельных случаях
допускается наэначать только один из видов контроля.”
Примечание 5 дополнить: "Участки швов, прошедшие контроль радио
графическим и ультразвуковым методом, клеймить с указанием у с
ловного обозначения метода в соответствии с п .Э .5 ."

Пункт 6 Л *  Первый абзац дополнить: ГрСТ ЭЛ502-У4
"ЕСТД. Правила оформления документов на технический контроль” ,
ГОСТ ЭЛ503-74 "ЕСТД. Правила оформления документации контроля. 
Паспорт технологический", ГОСТ 3.1504-74 "ЕСТД. Правила оформлений 
документации контроля. Карта изменений", ГОСТ ЭЛ5С5-75 •'ЕСТД. 
Правила оформления документов контроля. Куриал контроля техноло
гического процесса”, ГОСТ 3.I5C6-75 ”ЕС7Д. Правила оформления 
документов на технологические испытания. Карта регистрации ре
зультатов испытаний,"
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класс энергетической эффективности здания
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