
ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТАНДАРТЫ

В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В55
к ГОСТ 21488—76 Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых спла
вов. Технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

П у н к т  3 .2 . Закаленные и естественно Закаленные и искусствен
Таблица 5 Марка состаренные но состаренные
В95

(ИУС №  7 1998 г.)

разработка проектно сметной документации

Поправка

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294812/4294812259.htm

