
Изменение № 1 ГОСТ 21132.1—81 Алюминий и сплавы алюминиевые. Методы 
определения водорода в твердом металле
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.08.85 
№ 2726 срок введения установлен

с 01.07.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1709.- 
Пункт 1.2.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «В качестве стан

дартных образцов используют государственные стандартные образцы (ГСО) 
алюминия и алюминиевых сплавов».

Пункт 1.4. Чертеж 1. Заменить обозначения кранов: Кв на Кв, Кв на К%\ 
заменить ссылку; ГОСТ 5556—75 на ГОСТ 5556—81.
Пункт 2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 12862—73 на ГОСТ 12862—81.

(ИУС № 11 1985 г.)
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