
Группа В64

к ГОСТ 18482—79 Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. 
Технические условия

В каком месте Напечатано Долж но быть

Пункт 3.8 Трубы должны быть
выправлены

Пункт 4.6 АД31, АВ, Д 16, АК6 АД31, АВ, Д1, Д16,
и В93 АК6 и В95
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