
Изменение Jfc 2 ГОСТ 23785.0—79 Ткань кордная. Правила приемки и метод от
бора проб
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Дата введения 01.10.90

Заменить код: ОКП 22 8100 на ОКСТУ 2281.
Вводную часть дополнить абзацем; «Термины и пояснения даны в прило

жении».
Пункт 1.3. Первый абзац после слова «нагрузка» дополнить словом: «и»; за

менить слово; «крутка» на «число кручений».
Раздел 2. Наименование, Заменить слово: «образцов» на «проб».
Стандарт дополнить приложением:

(Продолжение см. с. 306)

арматура сертификат соответствия

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 23785.0—79)

Термины и пояснения

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Термин Пояснение

Точечная проба Проба, взятая единовременно из опреде
ленной части нештучной продукции (по
ГОСТ 15895-—77)

Лабораторная проба Часть точечной пробы, используемая для 
одного или нескольких испытании

Элементарная проба Часть лабораторной пробы (в виде от
дельных нитей), используемая непосредст
венно для единичных испытаний

(ИУС № б 1990 г.)

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294814/4294814924.htm

