
Изменение СНиП 3,02.01*83

ЕСТ 9~Ъ ь
Постановлением Госстрой СССР От 4 ноября 1985 г. N9 180 

утверждено и с 1 кивер я 1986 г. введено ft действие раз
работанное НИИОСЛ мм. Герсеваиова и представленное Глав» 
техиормироввиием Госстроя СССР изменение N9 1 СНиП 
3.02.01-83 «Основания н фундаменты», утвержденного поста
новлением Госстроя СССР от 2 февраля 1983 Г. № 22.

Текст изменения публикуется ниже.
1. Раздел S к Закрепление грунтов» после пункта 5.24 до

полните подразделом «Буросмесигельный способ закрепле
ния илов» следующего содержания:

«5.25. Работы по закреплению илов буросмвснтвльным 
способом (илоцвментными сваями) следует производите 
специальными буросмеситеяьмымн машинами или станками 
вращательного бурения с вращающим моментом не меиее 
2.5 «Им (250 кгс- «> — при диаметре илоцямеитных свай 
д о *0.7 м и не меиее $ мНм (500 кгс* м) •— при диаметре 
до 9 м, обеспечивающими непрерывную подачу через буро
вые штанги к рабочему органу цементного раствора и 
равномерное его перемешивание с илом.

Для нагнетания цементного раствора следует применять 
диафрагменные и плунжерные раетаоронасосы, развивающие 
давление че менее 0,7 МПа (7 кгс/см*1) и обеспечиваю
щие непрерывную дозированную его подачу.

5.26. Суммарное время приготовления, транспортирования 
и подачи цементного раствора в грунт не должно превышать 
времени иечалв схватывания раствора.

5.27. Опытное (пробное) закрепление илов илоцвмвитны» 
ми сваями, предусмотренное проектом, следует производить 
до начала основных работ по закреплению грунте. По 
результатам опытного закрепления уточняются назначенные 
проектом частота вращения и линейная скорость перемеще
ния рабочего органе, последовательность нагнетания цемент
ного раствора н количество проходов рабочего органе 
буросмесительной машины а каждой заводке и расход це
ментного раствора в единицу времени,

5.28. В процессе закрепления илов постоянно проверяет
ся соответствие проекту: частота вращения, скорость линей
ного перемещения рабочего органе, расход цементного ра
створа а единицу времени. Плотность цементного раство
ра проверяется перед его закачиванием.

Результаты контроля должны записываться в журнал 
работ.

5.29. Илоцементные сваи следует испытывать статическими 
Ссевыми вдавливающими нагрузками а Соответствии i  
ГОСТ 5686— 78 по техническому заданию (программе), раз
работанному проектной организацией.

Испытания следует производить не ранее чем через 28 су
ши после окончания устройства илоцементмых свай из 
расчета 1 % от общего количестве свай на объекта, но ив 
меиее 2 шт.

5.30. Контроль качестве выполненного закрепления илов 
ОЮАует производить путем в«ибурмваикя кернов по оси илоце- 
маитно* сеем, если иначе не указано в проекте, и последую
щим их испытанием на одноосное сжатие согласно 
ГОСТ 10180—78.

выбуривание кернов следует производить не ранее чем че
рез 28 суток после окончание работ по устройству илоцв* 
ментиых свай из расчета 0,5 % от их общего количества 
на обьекте, но не менее 2 шт.

5.31. Приемка основания, выполненного буросмесительным 
способом закрепления илов, должна производиться ив осно
вании записей в журнале работ, результатов испытаний 
выбуренных кернов, испытаний илоцементных свай вдав
ливающими нагрузками и проверки соответствий выполнен
ных работ проекту».

2. Первый абзац пункта 7.1 изложить в новой редакции:
«7.8. Бетонирование стен Нод защитой глинистого раствора

следует производить не позднее чем через В ч после оконча
ние земляных работ не захватке».

3. Раздел 7 «возведение подземных сооружений способом 
«стене •  грунте» дополнить пунктами 7. №--7.12 следующего 
содержания:

*7.10. При лромзяодсуве работ в зимнее время необходимо 
предусматривать:

круглосуточное ведение работ;
размещение глинорестеориого узле в отапливаемом поме

щении и утепление оборудования Для перекачки и очистки
глинистого раствора;

закрытие разработанных участков траншеи утепленными 
щитами, укладку бетонной смеси при температуре наруж
ного воздуха не ниже минус 15 *С

7.91, Контроль качества выполняемых работ должен вклю
чать проверку параметров глинистого растворе, а также со
ответствия геометрических размеров траншей, установки ар
матурных каркасов и сборных железобетонным панелей, рь- 
бот по монолитному железобетону требованиям проекта» 
СНиП Н 1-8-76, СНиП ММ5-76 и СН«Л *1 М б-80

Параметры глинистого рестворе следует проверять одни 
раз в смену ие соответствие их требованиям п, 7.3 на
стоящего раздела, при втом следует отбирать образцы 
глинистого раствора из накопительной емкости и каждой 
заводки траншеи во время производстве земляных работ, 
е начале бетонирование или перед установкой сборных же
лезобетонных панелей или заполнением траншеи проти- 
■офи л «грационным материалом. Образцы растворе следует 
отбирать с поверхности, средней и нижней зон траншеи 
и накопительной емкости.

Результаты контрола следует заносить в журнал ребот.
7.12. Контроль качества сооружений,выполненных способом 

«стена а грунте»* осуществляете# на основе записей а журна
ле работ, актов на скрытые работы и проверки соответствие 
геометрических размеров выполненного сооружения проект
ным данным.

Отклонения а размерах и положении сооружений, ю н о *  
димых способом «стена а грунта», от проектных не должны 
превышать следующих величин: 

смещение осей сооружения е плане ± 3  см, 
тангенс угла отклонение «стены» от вертикали 0,005. 
толщина «стен» (ширине траншеи), выполняемых из моно
литного железобетоне или протизофильтрециониого мате
риала - f  10 см,
глубина заложений «стены» н.Ю см».

4. Текст петого абзаца пункте 1*8 со слов «Пробуренные
скважины...» и последний абзац — исключить.

5. Пункт М О  заменить пунктами 8.90, 810 1—8 1 0 5  сле
дующего содержания:

«8.10. При бурении скважин в вечномерзлых грунта* под 
сваи-стойки производится дополнительный контроль скважин, 
заключающийся в том» что начиная с глубины залегание не
сущего горизонте грунтов через каждые 0,5 м отбираются 
образцы грунта, которые маркируются и сохраняются до 
приемки скважин. При этом в журнал работ должны зано
ситься сведения об изменениях скорости бурения, крупно* 
сти и составе выносимых из скввжии продуктов разрушения,

8 случае несоответствия грунтов проектным данным ре
шение о дальнейшем ведении работ принимают заказчиц к 
проектная организация.

8.90.1. Отклонение фактической глубины екяежммы под ви
сячие сваи в вечномерзлых грунтах от проектной в сторону 
уменьшения допускается 5 см при монолитном ростверка 
и 3 ем -  при сборном» Отклонение в сторону увеличения 
глубины скважины допускается ие более 20 см.

Скважины перед погружением в них свай должны быть очи
щены от воды, шлама, льда или снеге. Толщина слоя жидкого 
шлама млн воды на дне скважины при погружении свай не 
должна Превышать 15 см, Наличие не дне скважины за
мерзшего или сухого шлама» льде или еьмелое грунта- ие 
допускается.

8.10.2. Сваи перед погружением а вечномерзлые грунты 
должны очищаться от льда, снега, комьев, мерзлого грунта, 
а висячие сави — и от масляных пятен.

Сваи должны быть погружены в сроки, исключающие оплы
вание стеной скважины,, как правило, не позднее чем через

стоимость сертификата

http://www.stroyinf.ru/ser-1.html


4 ч после м приемки скеежичы. II <лу«** б0 НШ*го
п«р«рм14 ( kmhiuma дойми# быт» вторично лромонтролмро* 
i i h i  и при меобводимости Д(НЮйНИ««п4ма мчищ« й«,

Температурные трубки дл* измерен*** температурного 
Р*МИМ* Грунур* И НОИТрОЛЯ 1« СМ*р»*МН*М «ГО to CftMtoH* 
0р*ДуСМО1р«мНМ* ГУр«*КУйМ, у(!1|нАЛМ»4*ОКЯ| (4««ШИЙЫ ОД* 
мо1 р«м«ино со ерввми м| «сю глубину.

в, 10.3. При бур отпускном способ* погружение свай • вечно-* 
М*р>ЛЫ* Гру«1И ЪЛЛНЦН* * СЧ**МО*йу ГруНТОШОГО раствор* 
осущетлветсв, «А* правило, непосредственно П*р*Д по* 
гружвмивм сваи. После п<мруе*йия с««и проверветс* coot*
в*¥ С Т»н *  ОТМОГИН н и ж н е го  МОНЦД СввИ п р о п и т к о й  OfM OIM O,
О темже лрвемльмот расположение Свво »  ПЛАН* И ПО *вртн> 
кал»,

8.10.4. Разрешение мд евгруэиу свайных фундаментов мд 
еисачис свей. выполненных *  «очиоммрзлмк грунтах, д **тс *

проектной орпнн94иидй не основании тщенйи несущей еде» 
Собн<КТИ СввЙ Прм Т*МП*рАТурНОМ р*1НЬММ *еЧИвм*р)ПЫХ
трунтод оснований на день приемки, Полно* ра. ц«тн«« 
«игру*** свеймык фундаментов разрешаете* Толино после 
достижения расчетного температурного реж им * Грузно» ос*
НОввНИЙ.

8 J 0 ,1  в *ит* освидетельствование скрытых работ по устрой, 
т у  свайных фундаментов* сооружаемых о вечномерзлых 
грунтах, сп *д у*г дополнительно отрежет» морзпотно-грунто. 
*ы * условна *  период п р о и *в о д т а  работ и способ потру* 
жени* свай».

б. Таблицу |  дополнит* следующими денными: 
l iV ,  Металлические сеаи в вечномерзлых грунтах на уровне 

голоды сваи:
е) авбиеные 5 tm
б) буроопускные S <м*.
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