
59 ТЕКСТИЛЬНОЕ И КОЖЕВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МКС 59.080.30  
Группа М 09

Поправка к ГОСТ 14326—73 Ткани текстильные. М етод определения 
пиллингуемости

В каком месте Напечатано Должно быть

Область приме- Настоящий стандарт Настоящий стандарт
нения. Первый аб распространяется на го распространяется на
зац товые шелковые и полу

шелковые ткани, выра
батываемые по основе из 
натурального шелка, хи
мических нитей, шелко
вой пряжи и пряжи из 
синтетических волокон, 
в том числе смешанной, 
а по утку — из всех видов 
текстильных нитей и пря
жи

готовые ткани

(ИУС № 8 2010 г.)

79
красивые воротники

Поправка

https://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
https://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294822/4294822392.htm

