
Изменение № 2 ГОСТ 940—81 Кожа для подкладки обуви. Технические условия
Утверждено и введено в действие постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 25.03.87 № 907

Дата введения 01.09.87

Раздел 1 дополнить пунктами — 1.1.2, 1,4а: «1,1.2, Кожи, предназначенные 
для Госзаказа, в воротках и полах не вырабатывают.

1.4а. Кожи, предназначенные для Госзаказа, должны быть лощеными или 
прессованными».

Пункт 1.5 исключить.
Пункт Ь6. Исключить слова: «с отделкой на бахтарму» (2 раза).
Пункт 1.9. Заменить слова: «натуральные (в том числе и с поддубкой снн- 

санами)» на «натуральные с поддубкой синтанами».
Пункт 1.10 исключить.
Пункт 1.15.1. Исключить слова: «высшей категории качества».
Пункты 2.1.3, 2.1.4 и таблицу 1 исключить.
Пункт 2.3.1 исключить.
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(Продолжение см. с, 196) 
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вязаное болеро

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 940— 81)
Пункты 2,3.2, 4.12 изложить в новой редакции: «2.3.2. Кожи, предназначен

ные для Госзаказа и ортопедической обуви, должны быть не ниже ?-го сорта.
4.12. Площадь кожи измеряют кожемерной машиной по нормативно-техни

ческой документации».
(ИУС Кя б 19«87 г.)
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294823/4294823403.htm

