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Пункт 3.4 дополнить абзацем: «В качестве теплоносителя применяют жид
кую среду, устойчивую в рабочем интервале температур и имеющую темпера
туру вспышки не ниже 200 °С. Для уменьшения перепада температур рекомен
дуется перемешивать жидкий теплоноситель в процессе испытания».

(ИУС № а >1093 г.)
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