
Группа Л49

Изменение № 1 ГОСТ 23863—79 Продукты лесохимические. Метод определи 
ния температуры размягчения
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.04.85 
№ 1034 срок введения установлен

с 01.10.85

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2409.
(Продолжение см. с. 194)

1937 Зак, 1625

болеро связанные

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 23863—79)
Раздел 3. Первый абзац после слов «станка для заливки канифоли» до

полнить абзацем: «Если при 130 °С продукт полностью не расплавился, т а  
температуру нагрева необходимо повысить до 150 °С»;

шестой, седьмой, восьмой абзацы. Заменить значения: 100±5 мм на 
(1О0±5) мм, 60±5 мм на (60±5) мм, 2±0,3 °С на (2±0,3) °С.

(ИУС № 7 1985 г.)
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