
Группа Л 29

Изменение № 3 ГОСТ 22289—76 Жгут химический. Метод определения линей
ной плотности
Утверждено и введено в действие Постановлением 
20.03.92 № 228

Госстандарта России от 

Дата введения 01.10.92

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2209.
Вводная часть Второй абзац исключить 
Раздел 1 изложить в новой редакции:
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http://www.stroyinf.ru/test.html


(П родолж ение изменения к ГОСТ 22289— 76) 
1. Отбор проб

От каждой отобрашюй по ГОСТ 10213.0—73 упаковочной единицы отре
зают по одной точечной пробе жгута длиной 0,4—0,5 м. Общее количество 
проб должно быть не менее пяти.

При возникновении разногласий от каждой отобранной упаковочной еди
ницы отбирают по пять точечных проб».

Пункт 5.1. Последний абзац изложить в новой редакции: «Вычисление и 
округление проводят по ГОСТ 10878—70».
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