
Группа К63

Изменение Ш 3 ГОСТ 21215—75 Бумага электроизоляционная оксидная. Техни
ческие условия
Утверждено и введено в. действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 06.04.88 Jft 990

Дата введения 01.09.88

В водная часть. Второй абзац  исключить.

(Продолжение см. с. 252)
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палантин купить

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 21215■—75)
Пункт 2.1. Таблица. Графа «Нормы для марки ЭИОУ-120». Пункт 10. За

менить значение; 0,0030 на 0,0027;
графа «Методы испытания». Заменить ссылки: ГОСТ 7500—75 на ГОСТ 

7500—86, ГОСТ 13199—67 на ГОСТ 27015—86,
Пункт 2,1. Таблица. Примечание. Заменить ссылку: ГОСТ 8136—76 на ГОСТ 

8136—85.
(МУС М> 7 1988 г,)
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