
Изменение № 2 ГОСТ 17776—72 Пластины опорные к установочным пальцам. 
Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 16.05.89 № 1228

Дата введения 01.01.96

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and dimensions», 
Пункт 2. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6̂ 3; Rz 80 на 

Ra 12,5; Rz 20 на Ra 3,2; Ra 4,25 на Ra 0,8; Ra 0,63 на Ra 0,4.
(Продолжение см. с. 108)
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декор для дома

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


Пункт 5. Заменить i 
Пункт б изложить

шш размеров: HI4*, Ы4,

(Продолжение изменения к ГОСТ 17776—72)
араметр шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3. 
i новой редакции; «6. Неуказанные предельные отклоне-
. J l
± 2

(МУС № 8  1989 г.)
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294828/4294828292.htm

