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Пункт 3.1. Заменить слова: «одной или двух партиях наполнителя» на 
«одной—трех партиях наполнителя»;

дополнить абзацем: «По требованию потребителя материал изготовляют с 
фименснием не более двух партий наполнителя».

Пункт 3.2. Заменить значение: 500 на 1000.
Пункты 4.8.1, 4.9.1, 4.9.2. Заменить слово: «бюкса» на «стаканчик для взве- 

иивания».
Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.

(ИУС № 6 1990 г.)
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