
Изменение № 2 ГОСТ 17648—83 Полиамиды стеклонаполненные. Технические 
условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 24.09.91 № 1487

Дата введения 81.03,92

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта яв­
ляются обязательными».

Пункт 1.2;. Исключить ссылку: ГОСТ 8325—78;
заменить слова: «замасливателе 78» на «прямом замасливателе».
Пункт 2.7, Таблица 2, Показатель 3 и относящиеся к нему значения ис­

ключить.
(Продолжение см. с. 76)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 17648—83)  
Пункт 3.4. Заменить значение: 4 мг/м3 на 2 мг/м3.
Пункт 5.10. Исключить слова: «и относительное удлинение при разрыве». 
Приложение 3 дополнить пунктом — 9:

Наименование показателя

Норма для марки

ПА 610-ДС ПА 6—210-ДС ПА 6—211-ДС ПА 66-Д

9. Относительное удли­
нение при разрыве, % ю 0 1 со
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