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Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 7209.
Пункт 1.1. Пятый, шестой абзацы изложить в новой редакции: «Цилиндр

деревянный или металлический диаметром 40 мм и высотой 8 мм.
Термометр ртутный стеклянный с ценой деления не более 1 °С, обеспечиваю

щий контроль заданной температуры».
Пункт 3.7. Заменить слова: «с точностью» на «с погрешностью».
Пункт 3.8. Второй абзац изложить в новой редакции: «Ограничитель уста

навливают следующим образом: на дно корпуса 8 сборки укладывают деревян
ный или металлический цилиндр, вкладывают два уплотняющих резиновых коль
ца 14, прижимное металлическое кольцо 15 и два кружка фильтровальной бума
ги, завинчивают крышку-гайку 9 на корпус сборки до упора и фиксируют ее по
ложение ограничителем».

Пункт 4.3. Заменить единицу: см на см вод. ст. (2 раза).
(ИУС № 5 1990 г.)

написание ту

Источник

http://www.stroyinf.ru/download-standards.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294829/4294829017.htm

