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ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ)

ИЗ БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ СИСТЕМЫ "ВАХТА"

Групповые технические условия
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Изменение № 3
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Изменение № 3 к ТУ 102-237-85

1. Раздел I. п.1.6.7 последний абзац изложить в новой 

редакции: ’’Допускается сварка точечным швом в среде углекислого 

газа (УП) по ГОСТ 14776-79”.

2. Раздел I. п.1.6.7 дополнить абзацем:.

"Количество местных прожогов и непроваров обшивки не должно 

превышать пять точек на сто точек шва, но не более двух подряд."

3. Раздел I. п.1.8.2 дополнить абзацем:

"Места прожогов перед окраской шпатлевать".

4. Раздел 4. п.4.15. Заменить ссылку ГОСТ 9.402-80 на

ГОСТ 9.032-74.
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