
Изменение № 1 ГОСТ 22552.3—77 Песок кварцевый, молотые песчаник, квар
цит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения 
массовой доли окиси алюминия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 24.03.88 № 697

Дата введения 01.07.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5726,
Пункт 2.1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 3118-^67 на ГОСТ Э1Д8—77.
Пункты 2.1.1, 2.3.1. Заменить слова: «коэффициент нормальности» на «по

правка к концентраций».
Пункты 2.1.1, 2.3.1, 3.2.3. Заменить единицу: Н на моль/дм3,

(ИУС № 6 1.986 г.)

51
энергосбережение и энергоэффективность

Источник

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294832/4294832797.htm

