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I* Второй абзац преамбулы технических условий изложить 
в редакции: " В качестве металлической оболочки футерованных тр 
используют трубы обычной точности по ГОСТ J 74 " *  гост  § 733 :  
из стали 10 и 2G по ГОСТ 1050-74. В качестве футерующего слоя 
применяется полиэтилен высокой плотности марки 20306-005 с 
рецептурой 03 по ГОСТ 16338-77 и марок 271 и 273 с рецептурами 
71 и 75 по ТУ 6-05-1870-79* Применение труб для хозяйственно- 
питьевого водоснабжения оговаривается в заказе ” .
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