
Изменение № 6 ГОСТ 11970.3—70 Нити текстильные. Ряд номинальных линей
ных плотностей комплексных химических нитей, мононитей и одиночной пряжи 
мз химических и шелковых волокон
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 26.06.89 № 1990

Д ата введения 01.01.90

Пункт 2. Таблица 1. Графу «Номинальные линейные плотности (Тн), текс»
дополнить номинальными линейными плотностями (в порядке возрастания):

(Продолжение см. с. 182)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11970.3—70}

Номинальные линейные плотности 
( Г н,) , текс

Номера, соответствующее номинальным 
линейным плотностям

И ,7 _

13,4 —

16,0 —

17,5 — .

17,7 —
23,3 —

40,0 ■—
80,0 —
210 —
220 —
230 —

560 —
1120

(ИУС № Ю 1989 г.)
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