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с 01.08.81

Пункт 1.3. Таблица. Графа «Норма». Пункт 13. Заменить слова: «Не норми
руется» на 265—325;

таблицу дополнить примечанием:
« П р и м е ч а н и е .  Норма по показателю п. 13 таблицы является факультет 

тивной до 1 января 1983 г».
Пункты 2.2, 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—69 на ГОСТ 2517—80.
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