
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В 
ГОСУ ДАРСТВЕН НЫЕ СТАНДАРТЫ  СС СР

А. ГОРНОЕ Д Е Л О . ПОЛЕЗНЫ Е ИСКОПАЕМЫЕ

Группа А П

Изменение № 3 ГОСТ 10273—79 Графит для изготовления активных масс ще
лочных аккумуляторов. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.11.90 № 2918

Д ата введения 01.07.91

Пункт 2.2. Таблица 2. Графа «Метод испытания». Заменить слова: «П о  
п. 4.3 настоящего стандарта» на «По ГОСТ 17818.18— 90».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Графит принимают партиями. 
Партией считают количество графита, полученного из одного вида графмтооо-

Продолжение см. с. 20)

рыночная стоимость недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


(Продолжение изменения к ГОСТ f0273—79)
держащего сырья (природной руды, графитосодержащих отходов металлурги
ческих производств, смеси природной руды и графитосодержащих отходов ме
таллургических производств) одной марки, оформленное одним докуменюм о ка
честве»

П\нкт 3 2 Пятый абзац изложить в новой редакции «подтверждение со
ответствия качества графита требованиям настоящего стандарта, а по требова
нию потребителей — результаты испытаний»

Пункт 4 2 Заменить ссылку «По п 2 1» на «По п 2 2»
Пункт 4 3 исключить
Пункт 5 1 Заменить ссылку ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88

(ИУС № 2 1991 г)
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