
ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ 
К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ

77 М Е Т А Л Л У Р Г И Я

М К С  7 7 .1 2 0 .6 0  
Группа В 59

И зм енение №  4 ГО С Т  1 7 2 6 1 — 77 Цинк. Спектральный м етод анализа  

П ринято М еж государственны м  советом  по стандартизации, метрологии и 
сертиф икации (протокол №  30  от 0 7 .1 2 .2 0 0 6 )

Зарегистрировано Б ю ро по стандартам  М ГС  №  5676  

З а  принятие изм енения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следую щ их государств: A Z , A M , BY, KZ, KG, M D , R U , T J , T M , 
U Z , U A  [коды  ал ьф а-2 по M K  (И С О  3 1 6 6 ) 004]

Д ату  введения в действие настоящ его изменения устанавливаю т ука
занны е национальны е органы по стандартизации*

Вводная часть. И ск лю ч и т ь  марки: Ц В1, Ц 1 С , Ц 2 С , Ц З С ; зам енить  
зн ачен и е  а лю м и н и я : 0,002 на 0,001.

П ун к т  1.1 (п о с ле д н и й  абзац ), раздел 2 (п яты й  абзац ) д о п о лн и т ь  с л о 
вами; «и л и  других  разм еров , в зависим ости  от  разм еров п р и м ен я ем ы х  
стандартны х обр азц ов ».

П у н к т  1.1а, п одп ун кты  l . l a . l ,  1.1 а.2 и злож ить в н ов ой  редакц ии ; д о 
п о лн и т ь  подп ун ктам и  —  1.1а.З, 1.1 а. 4:

«1.1а. О б щ и е  требован и я  к м етоду анализа — по Г О С Т  25086— 87 со  
с л ед ую щ и м и  д оп о лн ен и я м и .

l . l a . l .  За р езультат  ан али за  приним аю т среднеариф м етическое зн аче
н и е  п а р а ллельн ы х  о п р ед елен и й , п олуч ен н ы х  в услови ях  п ов тор я ем ости  
(р езультаты  п олуч аю т  одн и м  и  тем  же м етодом  на и дентичны х объектах 
и сп ы тан и й , в одн ой  и той  ж е лаборатории , одним  и тем  ж е оп ератором , 
с и сп о ль зо в ан и ем  о д н о го  и  то го  же оборудования , в пределах  к ор отк ого  
пром еж утка  в р ем ен и ), е с ли  в ы п олн яется  услови е  п ри ем лем ости  п о  ф ор 
м у л е

\X{ - X 2\<r, (1 )

где Х{ и  Х2 —  результаты  двух  п ар аллельн ы х  определений ;
г —  зн ачен и е п редела  повторяем ости , н орм и рован н ое  в м ето 

дике анализа  (п р и  д овер и тельн ой  вероятности  Р =  0 ,95).

* Дата введения в действие на территории Российской Ф едерации — 
2008- 09- 01 .

(Продолжение см. с. 58)
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(Продолжение Изменения № 4 к ГОСТ 17261— 77)

Е с л и  р асхож ден и е р езу льта то в  п а р а л л е л ь н ы х  о п р е д е л е н и й  п р ев ы ш а ет  

зн а ч ен и е  г, н о р м и р о в а н н о е  в м ет о д и к е  а н а ли за , п р о в о д я т  е щ е  два  п а 

р а л л е л ь н ы х  о п р ед елен и я .

За р езу ль т а т  а н а ли за  п р и н и м а ю т  с р е д н е а р и ф м е т и ч е с к о е  зн а ч е н и е  

р е зу ль т а то в  четы рех  о п р е д е л е н и й , е с л и  в ы п о л н я е т с я  у с л о в и е

Ота к -Х ы п ^ С Д ^ И ) , (2)

где Хтах и Xmin — м а к си м а льн о е  и  м и н и м а л ь н о е  зн а ч е н и я  р е зу ль т а то в  

ч еты р ех  о п р е д е л е н и й ;

CRq 95(4 ) — к р и ти ч еск и й  д и ап а зо н .

К р и т и ч ес к и й  д и ап а зо н  CRq 95(4 )  в ы ч и с ля ю т  п о  ф о р м у л е

С \ 95(4 ) ( 3 )

где /  (4 )  —  к о эф ф и ц и ен т  к р и т и ч е с к о го  д и а п а зо н а  д ля  ч ет ы р ех  о п р е д е л е 

н и й  ( Д 4 )  =  3 ,6 );

а г —  ср едн ек в ад р ати ч н ое  о т к л о н е н и е  п о в то р я ем о с ти .

Е с л и  д и ап азон  р езу льта то в  ч ет ы р ех  о п р е д е л е н и й  (^fmax —  Хт[п) п р е в ы 

ш ает C7?q 95(4 ),  за р езульта т  а н а ли за  п р и н и м а ю т  м е д и а н у  р е зу ль т а т о в  ч е 

ты р ех  о п р ед елен и й : о тбр асы в аю т  н а и м е н ь ш и й  0Ymin) и  н а и б о л ь ш и й  (йГтах) 

р езультаты  и в ы ч и сля ю т  ср ед н еа р и ф м ети ч еск о е  зн а ч ен и е  двух  о став ш и хся

„ х2+х3
р езу льта то в  о п р е д е ле н и и  — ~ — -  .

1 .1а.2. П р и ем ле м о ст ь  р езу льта то в  а н али за , п о л у ч е н н ы х  в у с л о в и я х  в о с 

п р о и зв о д и м о с ти  (р е зу льта ты  п о л у ч а ю т  о д н и м  и  т ем  ж е м е т о д о м , на  и д е н 

т и ч н ы х  объ ек тах  и сп ы тан и й , в р а зн ы х  л а б о р а т о р и я х , р а зн ы м и  о п е р а т о 

рам и , с и с п о ль зо в а н и е м  р а з л и ч н о го  о б о р у д о в а н и я ),  о ц е н и в а ю т  ср а в н е 

н и ем  ра зн ости  эти х  р езу льта то в  с к р и т и ч е с к о й  р а зн о с т ь ю  CD{) 95 п о  ф о р 

м у л е

\%\ “  Х2\ ^  ^ 0 ,9 5 ,  (4 )

где Ху и Х2 — р езультаты  а н а ли за  м а с с о в о й  д о л и  о п р е д е л я е м о го  к о м п о 

н ен та , п о л у ч е н н ы е  в п ер в о й  и  в т о р о й  л а б о р а т о р и я х  с о 

о т в е тс тв е н н о ;

C D 0 95 — зн ач ен и я  к р и т и ч ес к о й  р а зн о сти .

З н а ч е н и я  к р и т и ч е с к о й  р а з н о с т и  CD0 95 в ы ч и с л я ю т  п о  ф о р м у л а м  

(5 )  —  (7 ),  когда  р езу льта ты  а н а ли за  р а ссч и та н ы : к ак  ср е д н е а р и ф м е т и 

ч еск о е  зн ач ен и е  р езу льта то в  д в ух  п а р а л л е л ь н ы х  о п р е д е л е н и й  в о б е и х  л а -

(Продолжение см. с. 59)
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(Продолжение Изменения № 4 к ГОСТ 17261— 77)

бор атор и ях  —  (5 );  как среднеариф м етическое значение результатов  двух 
п а р а ллельн ы х  оп р ед елен и й  в первой  лаборатории  и средн еари ф м ети чес
кое зн ачен и е  результатов  четы рех оп ределений  во второй  лаборатори и  — 
(6 ); как  среднеариф м етическое значение результатов четы рех о п р ед еле 
н и й  в обеи х  лабор атор и ях  —  (7 ):

£ \о

II V * 2 -  0,5 г2 ; (5 )

IIO
'

6

№ -  0,63 г 2 ; (6 )

СА ),9  5 = 'Jr 2 -  0,75 г2 , (7 )

где R — предел  восп рои зводи м ости , норм ированны й в м етодике анализа 
(п р и  д ов ер и тельн ой  вероятности  Р =  0,95); 

г — предел  повторяем ости , норм ированны й в м етодике анализа  (п р и  
д ов ер и тельн ой  вероятности  Р =  0,95).

З начения кри ти ческой  разности  CDQ 95 вы числяю т п о  ф орм улам  (8 ) и 
(9 ),  когда  р езультаты  анализа  рассчитаны : как среднеариф м етическое 
зн ачен и е результатов  двух п ар аллельн ы х  оп ределений  в первой  ла б о р а 
тор и и  и как м едиана во второй  лаборатории  — (8 ); как средн еари ф м ети 
ческ ое  зн ачен и е результатов  четы рех оп ределений  в первой  лабор атор и и  
и как м едиана во второй  лаборатори и  — (9 ):

СА),95 = 1R2 -  0,60 г2 ; (8 )

С  А ) ,95 =  'Jr 2 -  о,73 г2. (9 )

Значение кр и ти ческ ой  разности  СО095 вы числяю т п о  ф ор м уле  (1 0 ), 
когда  результаты  анализа  рассчитаны  как медиана в обеи х  лаборатори ях

CD0 95 = ) r 2 -  0,70 г2 . (1 0 )

Е сли  кри тическая р азн ость  н е превы ш ена, то  п рием лем ы  оба  р езу ль 
тата анализа , в ы п олн ен н ы е  двум я лабораториям и , и в качестве о к о н ч а 
т е л ьн о го  результата  и сп о ль зую т  их общ ее  среднеариф м етическое зн ач е
ние.

В п роти вн ом  случае  вы ясняю т причины  наличия п роти воречи й  м еж 
д у  результатам и  двух лаб о р а то р и й  (н али ч и е  си стем атической  ош и б к и  
анализа  в од н о й  из лабор атор и й , различие меж ду испы туем ы м и  п роба -

(Продолжение см. с. 60)
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( Продолжение Изменения № 4 к ГОСТ 17261—  77)

м и ) и п р и м е н я ю т  н е о б х о д и м ы е  к о р р е к т и р у ю щ и е  м е р ы  (с о в м е с т н ы й  

о т б о р  и п од готов к а  п р о б ы , уч а сти е  р е ф е р е н т н о й  л а б о р а т о р и и  и д р .)  в 

со отв етств и и  с Г О С Т  И С О  5725-6 (п п . 5.3.3, 5 .3 .4 ).

3.1а.3. Р е зу льта ты  а н али за  п р ед ст а в ля ю т  ч и с л о в ы м  зн а ч е н и е м , к о т о 

р о е  д о л ж н о  ок ан ч и в аться  ц и ф р о й  т о г о  ж е разряда , ч т о  и ч и с л о в о е  з н а 

ч е н и е  п о гр е ш н о с т и  Д, гар ан ти р уем о й  п р и  п р и м е н е н и и  м ет о д а  а н а ли за  

(д а л е е  —  п о гр е ш н о ст ь  м етода  а н а л и за ), у с т а н о в л е н н о г о  н а с т о я щ и м  с т а н 

д ар то м .

1 Л а .4 . Р ек о м ен д уе м ы й  п о р я д о к  к о н т р о л я  т о ч н о с т и  и  с т а б и л ь н о с т и  

р езу льта то в  п ри  р еа ли за ц и и  м е т о д и к  а н а ли за  в л а б о р а т о р и и  п р и в ед ен  в 

п р и л о ж е н и и  1».

П у н к т  4.2 и зло ж и т ь  в н о в о й  р ед ак ц и и :

«4 .2 . П а р а л л е л ь н ы е  о п р е д е л е н и я  п о л у ч а ю т  н а  о д н о й  ф о т о п л а с т и н к е  

п о  д в ум  сп ек тр огр ам м ам  каж дое п р и  ф о то гр а ф и ч еск о й  р е ги ст р а ц и и  с п е к 

тра  и  и з  трех  и зм ер ен и й  каж дое п р и  ф о т о э л е к т р и ч е с к о й  р е ги ст р а ц и и .

М е т р о л о ги ч е с к и е  хар ак тер и сти к и  и  н о р м а ти в ы  м е т о д и к и  а н а ли за  н е  

д о л ж н ы  п ревы ш ать зн а ч ен и й , п р и в ед ен н ы х  в т а б л . 2.

Т а б л и ц а  2

З н ачен и я  м ет р о ло ги ч еск и х  х ар ак тер и сти к  и н о р м а ти в ы  м е т о д и к и  а н а 

л и за  п р и  д о в ер и те ль н о й  в ер о я т н о ст и  Р  =  0,95

В п р оц ен тах

О пределя
емый

элем ент

Массовая
доля

элемента

С редне - 
квадрати

ческое 
отклонение 
повторяе
мости о г

П редел  
повторяе

мости 
при п ~ 2 

г

Средне-
квадрати

ческое
отклонение
воспроиз
водимости

П р едел  
воспроиз
водим ос

ти при 
т =  2 

R

Границы  
погреш 

ности 
±  д

Ж е л е з о 0,0010 0,00008 0,0002 0,00010 0,0003 0,0002

0,0020 0,00016 0,0004 0,00020 0,0006 0,0004

0,0040 0,00032 0,0009 0,00040 0,0011 0,0008

0,0080 0,00064 0,0018 0,00080 0,0022 0,0016

0,010 0,0008 0,002 0,0010 0,003 0,002

0,020 0,0016 0,004 0,0020 0,006 0,004

0,040 0,0032 0,009 0,0040 0,011 0,008

0,080 0,0064 0,018 0,0080 0,022 0,016

0,20 0,016 0,04 0,020 0,06 0,04

(Продолжение см. с. 61)
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( Продолжение Изменения № 4 к  Г ОСТ 17261— 77)

Продолжение табл. 2
В процентах

О п р е д е л я 
ем ы й

э л е м е н т

М ассовая
д о л я

элем ен та

С р ед н е - 
квадрати

ческое 
о тк ло н ен и е  
п о в т о р я е 
м ости  о г

П р е д е л  
п о в то р я е 

м ости  
при п = 2 

г

С р едн е-
квадрати

ческое
отк лон ен и е
в о сп р о и з
водим ости

<*R

П р е д е л  
в о с п р о и з 
в о д и м о с 

ти при  

т = 2 
R

Г р а н и ц ы
п о гр е ш 

н ости
±  д

Кадмий 0,0010 0,00008 0,0002 0,00010 0,0003 0,0002
0 ,0 020 0,00016 0,0004 0,00020 0,0006 0,0004
0,0040 0,00032 0,0009 0,00040 0,0011 0,0008
0,0080 0,00064 0,0018 0,00080 0,0022 0,0016
0,010 0,0008 0,002 0,0010 0,003 0,002
0,020 0,0016 0,004 0,0020 0,006 0,004
0,040 0,0032 0,009 0,0040 0,011 0,008
0,080 0,0064 0,018 0,0080 0,022 0,016
0,10 0,008 0,02 0,010 0,03 0,02
0,20 0,016 0,04 0,020 0,06 0,04
0,30 0,024 0,07 0,030 0,08 0,06
0,40 0,032 0,09 0,040 0,11 0,08

М е д ь 0,00050 0,000040 0,00011 0,000050 0,00014 0,00010
0,0010 0,00008 0,0002 0,00010 0,0003 0,0002
0,0020 0,00016 0,0004 0,00020 0,0006 0,0004
0,0040 0 ,00032 0,0009 0,00040 0,0011 0,0008
0,0080 0 ,00064 0,0018 0,00080 0,0022 0,0016
0,010 0,0008 0,002 0,0010 0,003 0,002
0,020 0,0016 0,004 0,0020 0,006 0,004
0,040 0,0032 0,009 0,0040 0,011 0,008
0,080 0,0064 0,018 0,0080 0,022 0,016
0,10 0 ,008 0,02 0,010 0,03 0,02

Олово 0,00070 0,000056 0,00015 0,000070 0,00020 0,00014
0,0010 0,00008 0,0002 0,00010 0,0003 0,0002
0,0020 0,00016 0,0004 0,00020 0,0006 0,0004
0,0040 0,00032 0,0009 0,00040 0,0011 0,0008

(Продолжение см. с. 62)
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(Продолжение Изменения № 4 к ГОСТ 17261—  77)

Продолжение табл. 2
В процентах

О п р ед еля 
емы й

элем ен т

Массовая
доля

элемента

С редне - 
квадрати

ческое 
отклонение 
повторяе
м ости с г

П р ед ел  
п овторяе

мости 
при и =  2 

г

С р едн е-
квадрати

ческое
отк лон ен и е
в о сп р о и з 
водим ости

П р ед ел  
в о сп р о и з
в о д и м о с

ти при 
т = 2 

Я

Границы  
п о гр еш 

ности  
±  Д

О л о в о 0,0080 0,00064 0,0018 0,00080 0,0022 0,0016

0,010 0,0008 0,002 0,0010 0,003 0,002

0,020 0,0016 0,004 0,0020 0,006 0,004

0,050 0,0040 0,011 0,0050 0,014 0,010

С у р ь м а 0,010 0,0008 0,002 0,0010 0,003 0,002

0,020 0,0016 0,004 0,0020 0,006 0,004

0,040 0,0032 0,009 0,0040 0,011 0,008

0,080 0,0064 0,018 0,0080 0,022 0,016

0,10 0,008 0,02 0,010 0,03 0,02

0,20 0,016 0,04 0,020 0,06 0,04

0,40 0,032 0,09 0,040 0,11 0,08

С в и н е ц 0,0020 0,00010 0,0003 0,00014 0,0004 0,0003

0,0030 0,00015 0,0004 0,00021 0,0006 0,0004

0,0040 0,00020 0,0006 0,00028 0,0008 0,0005

0,0080 0,00040 0,0011 0,00056 0,0015 0,0010

0,010 0,0005 0,001 0,0007 0,002 0,001

0,020 0,0010 0,003 0,0014 0,004 0,003

0,040 0,0020 0,006 0,0028 0,008 0,005

0,080 0,0040 0,011 0,0056 0,015 0,010

0,10 0,005 0,01 0,007 0,02 0,01

0,20 0,010 0,03 0,014 0,04 0,03

0,30 0,012 0,03 0,015 0,04 0,03

0,60 0,024 0,07 0,030 0,08 0,06

1,00 0,04 0,11 0,05 0.14 0,10

2,00 0,08 0,22 0,10 0,28 0,20

3,00 0,12 0,33 0,15 0,42 0,30

(Продолжение см. с. 63)
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( Продолжение Изменения № 4 к ГОСТ 17261— 77)

Окончание табл. 2
В процентах

О п р е д е л я 
ем ы й

э л е м е н т

М ассовая
д о л я

элем ен та

С р ед н е -  
квадрати

ческое 
о тк ло н ен и е  
п о в т о р я е 

м ости  a r

П р ед е л  
п ов тор я е

м ости  

при  п = 2 
г

С р едн е-
квадрати

ческое
отк лон ен и е

в о сп р о и з
водим ости

Or

П р е д е л
в о с п р о и з 
в о д и м о с 

ти при 
т =  2 

R

Г р ан и ц ы
п о гр е ш 

н ости
± д

А л ю м и  0 ,0010 0 ,00010 0 ,0003 0,00011 0,0003 0 ,0002

н и й 0,0020 0,00020 0,0006 0,00022 0,0006 0 ,0004

0 ,0050 0 ,00050 0,0014 0,00055 0,0015 0,0011

0 ,010 0 ,0010 0,003 0,0011 0,003 0 ,002

0 ,020 0 ,0020 0 ,006 0,0022 0 ,006 0 ,004

0 ,0 30 0 ,0030 0 ,008 0,0033 0 ,009 0 ,0 06

Значения метрологических характеристик и нормативы методики ана
лиза (при доверительной вероятности Р =  0,95) для промежуточных мас
совых долей элементов рассчитывают методом линейной интерполяции 
или по формулам:

- для железа, меди, кадмия, олова, сурьмы

стг = 0 ,0 8 Л Г ; (11)

a R -  0,10 X ; (12)

г  =  0 ,22 X  ; (1 3 )

R = 0 ,28  X  ; (1 4 )

А =  0,20 X ; (15)

- для свинца в диапазоне массовых долей от 0,0020 % до 0,20 % вклю
чительно

ог =0,05 X  ; (16)

a R =0,07 X  ; (17)

/■ = 0 ,14f; (18)

(Продолжение см. с. 64)
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R = 0,19X; (19 )

Д =  0 ,1 3 Г ; (20 )

- д ля  свинца в диапазоне м ассовы х д о л е й  от 0,20 % д о  3,00 % в к лю ч и 
т е л ь н о

- д ля  алю м иния

о г — 0,04 X ; (21 )

Or  =  0,05 X ; (22 )

r  =  0 , l l T ; (23 )

Л  =  0,14 Г ; (24 )

Д =  0 ,1 0 Г ; (2 5 )

о г =0,10 J ; (2 6 )

a R = 0 , l l  J ; (2 7 )

г = 0 ,2 8 1 ; (28 )

R =  0,30 X ; (2 9 )

Д =  0,211 , (30 )

где о г — среднеквадратичное о тк ло н ен и е  п ов тор я ем ости ; 

c R —  среднеквадратичное о тк ло н ен и е  в осп р ои зв од и м ости ; 

г —  значение предела  п овторяем ости ;

R —  значение предела  в осп р ои зв од и м ости ;

А  —  границы  погреш н ости ;

X — среднеариф м етическое зн ачен и е и ли  медиана результатов  о п р е 

делений ;

X —  среднеариф м етическое зн ачен и е  результатов  ан али за ».

Стандарт д оп о лн и ть  п р и лож ен и ем  — 1:

(Продолжение см. с. 65)
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«П рилож ение 1 
(реком ендуем ое)

Контроль точности и стабильности результатов анализа

1. Оперативны й контроль точности результатов анализа

К о н т р о л ь  точ н ости  результатов  анализа цинка вклю чает в себя  к о н 
т р о ль  п р ав и льн ости , в осп рои зводи м ости , пром еж уточной  п р е ц и зи о н н о 
сти  и  п овторяем ости .

П е р и од и ч н о сть  проведен и я  к он тр оля  устанавливаю т в каж дой л а б о 
ратории  в зави си м ости  от  к оли чества  вы п олн яем ы х оп р ед елен и й  каж до
го  эл ем ен та  и со стоя н и я  ан алитических  работ  (см ен а  реактивов, раство 
ров , аппаратуры , д ли тельн ы й  переры в в работе и  т. д .).

П р и  н еудов летв ор и тельн ы х  результатах контроля  процедуру к о н тр о 
л я  точ н о сти  анализа  повторяю т. П р и  п овторном  п олуч ен и и  отр и ц атель 
ны х результатов  вы ясняю т при чи н ы  н еудовлетвори тельн ы х результатов  
к о н тр оля  и устраняю т их.

1 .1 . Оперативны й контроль повторяемости

О бразц ам и  д ля  к о н тр оля  яв ляю тся  анализируем ы е пробы .
Н о р м а ти в  к о н тр оля  — п р ед ел  п овтор я ем ости  г д ля  р езультатов  п 

п а р а ллельн ы х  оп р ед елен и й  (п =  2 ) и л и  критический диапазон  CRq 95(4 )  
с о гла сн о  1.1 а Л  н астоя щ его  стандарта.

Д л я  к о н тр оля  п ов тор я ем ости  сравниваю т расхож дения результатов  
п а р а ллельн ы х  оп р ед елен и й , п олуч ен н ы х  при анализе пробы .

1 .2 . О перативны й контроль промежуточной прецизионности

О бр азц ам и  д ля  к о н тр оля  яв ляю тся  анализируем ы е пробы .
Н ор м ати в  к он тр оля  —  п редел  п ром еж уточной  п р ец и зи он н ости  R^.
Д л я  к о н тр оля  п р ом еж уточ н ой  прец и зи он н ости  сравниваю т два р е 

зультата  анализа  одн ой  и  той  ж е п робы , получен н ы е одн и м  и  тем  ж е 
м етодом  в соответстви и  с н астоящ и м  стандартом  в разных услов и ях  (в р е 
мя, ка ли бр ов к а , оп ератор , оборудован и е , реактивы ) в п ределах  л а б о 

ратории.
Р езультат  к о н тр о ля  счи таю т удовлетвори тельн ы м  п ри  в ы п о лн ен и и  

у с ло в и я

(Продолжение см. с. 66)
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| ^ ч ( О

где A 'i и  Х2 — р езу льта ты  а н а ли за  п р о б ы ;

/?w  —  зн а ч ен и е  п р ед ела  п р о м е ж у т о ч н о й  п р е ц и зи о н н о с т и .

П р е д е л  п р о м еж у то ч н о й  п р е ц и з и о н н о с т и  н е  п р ев ы ш а ет  п р ед ела  в о с 

п р о и зв о д и м о с т и  R, н о р м и р о в а н н о го  в м ет о д и к е  а н а ли за , и о ц ен и в а ет ся  

л а б о р а то р и ей  в соотв етств и и  с Г О С Т  И С О  5725-3 и л и  Г О С Т  И С О  5725-6.

1 .3 . О перативны й контроль в осп р о и зв о д и м о сти

О бр азц ам и  д ля  к о н т р о л я  я в ля ю т с я  а н а ли зи р у е м ы е  п р о б ы .

Н о р м а ти в  к о н т р о ля  —  к р и ти ч еск а я  р а зн о с т ь  CZ)095 с о г л а с н о  1.1 а .2 

н а с т о я щ е го  стандарта.

Д л я  к о н т р о ля  в о с п р о и зв о д и м о с т и  с р а в н и в а ю т  р е з у л ь т а т ы  а н а ли за  

о д н о й  и той  ж е п р о бы , в ы п о л н е н н ы е  о д н и м  и тем  ж е м ет о д о м  в с о о т в е т 

ств и и  с н астоя щ и м  стан дар том  в р а зн ы х  ла б о р а т о р и я х .

К о н т р о л ь  в о сп р о и зв о д и м о ст и  п р о в о д я т  при  в о зн и к н о в е н и и  с п о р н ы х  

си туац ий :

- м еж ду двум я л а б о р а т о р и я м и ;

- при  п роверке с о в м е с т и м о с т и  р е зу ль т а то в  о п р е д е л е н и й , п о л у ч е н н ы х  

при  ср а в н и тельн ы х  и сп ы тан и я х  (п р и  п р о в ед ен и и  а к к р ед и та ц и и  л а б о р а 

т о р и й  и и н с п е к ц и о н н о го  к о н т р о л я ).

1 .4 . О перативны й контроль правил ьности

К о н т р о л ь  п р а в и льн о ст и  п р о в о д я т  п р и  п о м о щ и  ста н д а р тн ы х  о б р а зц о в  

состав а  цинка  и ли  п о  а ль т ер н а т и в н о м у  (н е з а в и с и м о м у ) м ето д у .

Н о р м а ти в  к о н т р о ля  — к р и т и ч ес к о е  зн а ч ен и е  К.

1 .4 .1 .  О перативны й контроль п равил ьности  по стан дартн ы м  о б р азц ам

О бр а зц а м и  д ля  к о н т р о ля  я в л я ю т с я  ста н д а р тн ы е  о б р а зц ы , р а зр а б о 

т а н н ы е  со гл а с н о  Г О С Т  8.315.

О д н о в р е м ен н о  с а н а ли зо м  п р о б , в с о о т в ет ст в и и  с м ет о д а м и  н а с т о я 

щ е го  стандарта, п р ов од ят  а н а ли з  ст а н д а р т н о го  о б р а зц а  состав а  ц и н к а . 

С о д ер ж а н и е  о п р е д е ля е м о го  э л е м е н т а  в ст а н д а р т н о м  о б р а зц е  и а н а л и з и 

р у е м о й  п робе  не д о л ж н о  о т л и ч а т ь с я  б о л е е  ч ем  в два  раза.

Р езульта т  а н али за  ста н д а р тн о го  о бр а зц а  ср а в н и в а ю т  с а т те ст о в а н н о й  

хар ак тер и сти к о й  э л е м е н т а  в ст а н д а р т н о м  о б р а зц е .

(Продолжение см. с. 67)
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Р е зу л ь т а т  к о н т р о л я  сч и т а ю т  у д о в лет в о р и т ел ьн ы м  п р и  в ы п о л н е н и и  

у с л о в и я

| Т - * ат| < К ,  (2 )

гд е  X — р е зу ль т а т  а н а ли за  о п р е д е л я е м о го  э л ем ен та  в ст а н д а р т н о м  о б 

р а зц е , п о л у ч е н н ы й  и з р езульта то в  п ед и н и ч н ы х  о п р е д е л е н и й ; 

ЛГат —  а т те ст о в а н н о е  зн а ч ен и е  э л ем ен т а  в стан дар тн ом  о бр а зц е ;

К — к р и т и ч е с к о е  зн а ч ен и е , в ы ч и сля ем о е  по  ф о р м уле

*  = 2 ^ 4  - а ф - l j  + S ^ ,  (3)

где a R —  ср е д н ек в а д р а т и ч н о е  о т к л о н е н и е  в о сп р о и зв о д и м о ст и ; 

о г —  ср е д н ек в а д р а т и ч н о е  о т к л о н е н и е  п о в то р я ем ости ; 

п —  ч и с л о  р е зу ль т а т о в  ед и н и ч н ы х  о п р ед еле н и й  ст а н д а р т н о го  о б р а з 

ца;

—  о ц е н к а  ср е д н ек в а д р а т и ч н о го  о т к ло н е н и я  а т те ст о в а н н о го  з н а 

ч ен и я  с т а н д а р т н о го  образц а .

1 .4 .2 .  О перати вн ы й  к онтроль  правильности по альтернативном у (н е з а 
ви си м ом у) м ет о д у

О б р а зц а м и  д л я  к о н т р о л я  я в ля ю т ся  а н а ли зи р уем ы е  п р о б ы . 

С р а в н и в а ю т  р е зу ль т а ты  а н а ли за  о д н и х  и тех  ж е п р о б , п о л у ч е н н ы е  п о  

д в ум  п р и н ц и п и а л ь н о  р а з ли ч а ю щ и м с я  м етодам , в к л ю ч е н н ы м  в н а с т о я 

щ и й  стан дар т , и л и  п о  ст а н д а р т и зо в а н н о м у  и  к а к о м у -л и б о  д р у го м у  а т те 

с т о в а н н о м у  м ет о д у , и м е ю щ е м у  п о гр е ш н о ст ь , не п р ев ы ш а ю щ ую  п о гр е ш 

н о с т ь  с т а н д а р т и зо в а н н о го  м етода.
Р е з у л ь т а т  к о н т р о л я  сч и т а ю т  уд о в ле т в о р и т е л ь н ы м  п р и  в ы п о л н е н и и  

у с л о в и я

\х,~Х2\<К , (4 )

где Х} и Xi  —  р е зу ль т а ты  а н а ли за , п о лу ч е н н ы е  п о  к о н т р о л и р у е м о м у  и

к о н т р о л ь н о м у  м етодам  со отв етств ен н о ;

К —  к р и т и ч е с к о е  зн а ч ен и е , в ы ч и сля ем о е  п о  ф о р м у л е

K=2S , (5 )

где  5  —  о ц ен к а  о б щ е г о  ср ед н ек в а д р а ти ч н о го  о т к ло н е н и я  д л я  к о н т р о л и 

р у е м о г о  и к о н т р о л ь н о г о  м ето д о в

(Продолжение см. с. 68)
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S  = JS] + S$  , (6)

где 5, и 52 — оц ен к и  среднеквадратичны х о тк ло н ен и й  к о н тр о ли р уем о го  
и  к он тр ольн ого  м етодов  соответствен н о :

где и  otr2 —  среднеквадратичны е о тк ло н ен и я  восп р ои зв од и м ости

к он тр оли р уем ого  и  к о н т р о ль н о го  м етодов  соотв ет 
ствен н о ;

оГ[ и  оГ2 — среднеквадратичны е о тк ло н ен и я  п овтор я ем ости  к о н 

тр оли р уем ого  и к о н т р о ль н о го  м етодов  соотв етств ен 
н о ;

Wj и п2 — ч и сло  результатов  ед и н и ч н ы х  о п р ед елен и й  по к о н т р о 
ли р уем о м у  и к о н т р о ль н о м у  м етодам  соответствен н о .

2 . Контроль стабильности результатов анализа в пределах лаборатории

К о н т р о ль  стаби льн ости  п оказателей  п р ец и зи он н ости  и п р ави льн ости  
результатов  анализа в лаборатори и  о сущ еств ля ю т  п о  Г О С Т  И С О  5725-6 
(разд. 6 )».

(И У С  №  з 2008 г.)
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