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За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Республика Белоруссия Белстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Модцова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикский государственный центр 

по стандартизации, метрологии и сер
тификации

Туркменистан Туркменглавгосинспекция
Украина Госстандарт Украины

{Продолжение см. с. 14)
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(Продолжение изменения М  1 к ГОСТ 11107—90)

Пункт 2.1.2 исключить.
Пункт 2.2.3 изложить в новой редакции: «2.2.3. Ш ирина искожи-Т должна 

бьггь не менее 70 см. Допускаемые отклонения — по ГОСТ 25934».
Пункт 2.2.5. Таблица 4. Пункт 3. Для вида 01 лаковой заменить значение: 40 на

60.
Пункт 2.4.2 изложить в новой редакции: «2.4.2. Искожа-Т должна быть согла

сована с органами здравоохранения».
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.12: «4.12. Определение толщины и массы 1 м2 

— по ГОСТ 17073».

(МУС №  10 1996 г.)
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