
Изменение № 2 ГОСТ 14053—80 Зенковки конические. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением* Государственного комитет» 
СССР по стандартам от 1*6.02.89 № 409

Дата введения 01.10.8»

Пункт 21 исключить.
Пункт 2.7. Исключить слова: «обезуглероженного слоя- и*.
Пункт 4.5 изложить в новой редакции: <4.5/ При кспытанан на работоспособ

ность каждым рабочим концом зенковки должно быть обработано на длину ко-
( Продолжение см . с. 128у
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шарф палантин
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(Продолжение изменения к ГОСТ 14953—80)
«нческой части зенковки три отверстия, а для зенковок типов 2—4 — пять от
верстий».

Пункт 5.1 дополнить подпунктом — е: се) изображение государственного 
Знака качества прн его присвоении в порядке, установленном Госстандартом 
СССР»;

примечание 3 исключить;
примечание 5. Заменить обозначение; HSCo на HSSCo;
дополнить примечанием — б: сб. Допускается изображение государственного 

Знака качества наносить на этикетке».
(ИУС No 6 1989 г.)
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