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За принятие изменения проголосовали:

Н аим енование государства Н аим енование национального 
органа стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Беларуси
Грузия Грузстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика Киргизстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Т аджикгосстандарт
Туркменистан Главная государственная инспекция 

Туркменистана
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 34)
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(Продолжение изменения М 6 к ГОСТ 16439—70)

Пункт 1.1. Таблица. Показатель «Крупность помола» изложить в новой 
редакции:

Наименование показателя Характеристика показателей и
нормы

Крупность помола, %: 
остаток на сите из шелковой тка

ни № 27 или из полиамидной тка
ни № 24,7 ПЧ-150, не более 2

проход через сито из шелковой 
ткани N° 38 или из полиамидной 
ткани N° 36/40 ПА, не менее 65

(МУС №  9 1998 г.)
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