
Изменение № 1 ГОСТ 24468—80 Изделия огнеупорные. Метод определения 
кажущейся плотности и общей пористости теплоизоляционных изделий
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.06.85 
№ 1778 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1509.
(Продолжение см. с. 186)

185
базовые цены на проектные работы

http://www.mosexp.ru/tseny_na_proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 24468—80)
Наименование стандарта на английском языке изложить в новой редак

ции: «Refractory products. Method for determination of apparent density and 
total porosity of thermal-insulation products».

Раздел 2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Электрошкаф су
шильный с номинальной температурой 250 °С».

(ИУС № 9 1985 г.)
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