
Изменение JVs 1 ГОСТ 12850—80 Штифты цилиндрические насеченные. Техниче
ские условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.04.85 
№ 1137 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 1Л. Чертеж. Заменить значения: 25° на (25±1)°, 603+5° на (70±3)°.
Пункт 2.6 исключить.

(Продолжение см. с. ПО)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12850—80)
Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 17769—72 на ГОСТ 17769—S3. 
Приложение 3 исключить.

(МУС № 7 10186 г.)
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