
Изменение № 1 ГОСТ 1293.3—83 Сплавы свинцово-сурьмянистые. Методы опре
деления висмута
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 20.11.87 № 4205

Дата введения 01.07.88

Заменить код: О КП 17 2532 на ОКСТУ 1709.
Пункты 8.1, 3.3.1, 3.4. Заменить слова: «при длине волны» на «в области 

длин волн».
(МУС № 2 1088 г.)

В Зак. 20 65

сертификат соответств кабели
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