
Изменение № 1 ГОСТ 14250.13—85 Ферротитан. Методы определения марганца
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитет* 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 13.11.90 № 2814

Дата введения 01.07.91

Раздел 1. Заменить ссылки: ГОСТ 13020.0—75 на ГОСТ 28473—90, ГОСТ 
’6613—73 на ГОСТ 6613—86.

Пункт 2.2. Заменить слова: «5%-ный раствор» на «раствор с массовой коеь 
центрацией 50 г/дм3»; «30%-ный раствор» на «раствор с массовой концентра
цией 300 г/дм3»;.

Пункты 2.4Д 3.1.4.2, 3.2.4.2, 4.4.2 изложить :в новой редакции: «2.4.2 (3.1.4.2, 
3.2..4.2, 4.4.2). Нормы точности и нормативы контроля точности измерения мас
совой доли марганца приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Массовая доля марганца, %

Погреш
ность ре- . 
зультатов 
анализа,

%

Допускаемые расхождения, %

двух средних 
результатов 

анализа, вы
полненных в 
различных 
условиях

двух па
раллель

ных опре
делений

трех па
раллель

ных опре
делений

результатов 
анализа стан* 

дартного об
разца от ат
тестованного 

значения

От 0,05 до 0„1‘ ©ключ. 0,02 0,02 0,02 оде ода
Св, 0,1 » 0„|2 » 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01
» 0,2 » 0,5 » 0,03 0,04 ода 0,04 ода
» 0,5 » 1,0 » 0,04 0,05 0,0'4 0,05 ода
» 1,0 » 2,0 » 0,06 0,07 0,06 0,07 0,04

(Продолжение см. с. 34)
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2 Зак. 2148
вышивка кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


( П р о д о л ж е н и е  и зм е н е н и я  к  Г О С Т  14250 .13 — 8 5 )

Пункт 3.1.2. Заменить слова: «20 %-ный раствор» на «раствор с массовой 
концентрацией 200 г/дм3»; «0,5 %-ный раствор» на «раствор с массовой концен
трацией 5 г/дм3»; «0,2 %-ный раствор» на «раствор с массовой концентрацией 
2 г/дм3»; «1,5 %-ный раствор» на «раствор с массовой концентрацией 15 г/дм3»; 
«30 %-ный раствор» на «раствор с массовой концентрацией 300 г/дм3».

Пункт 3:2.2. Заменить слова: «0,5 %-ный раствор» на «раствор с массовой 
концентрацией 5 г/дм3»; «20 %-ный раствор» на «раствор с массовой концен
трацией 200 г/дм%; «15 %-ный раствор» на «раствор с массовой концентрацией 
150 г/дм3»; «2 %-ный раствор» на «раствор с массовой концентрацией 20 г/дм3».

(НУС № 1 1991 г.)
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