
Группа В62

Изменение № 1 ГОСТ 22786—77 Трубы биметаллические бесшовные для судо
строения. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.05.80 
№ 1994 срок введения установлен

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 1302.

с 01.08.80

Пункт 1.6. Таблица 3. Графа «Предельные отклонения». Заменить нормы:
+ 0 ,3  я  4-0,25  ̂ “Н),5 „ д + 0 ,4 5 . 4-П  ;  тто + 0 ,4 5  
- 0 , 2  н а  -0 ,2 0 »  - 0 ,4  н а - 0 , 4 0 ’ “  U’°  Ra  _ 0,5 0 '

Пункт 2.3. Заменить ссылку: ГОСТ 859—66 на ГОСТ 859—78. 
Пункт 2.4. Таблица 4. Графа «Относительное удлинение 6 5 , % » . 

норму: 25 на 26.
Пункт 4,6. Заменить ссылку: ГОСТ 3728—66 на ГОСТ 3728—78.

(ИУС ЛЬ 7 I9S0 г.)
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