
ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В32

к ГОСТ 1414—75 Прокат из конструкционной стали высокой обрабатыва
емости резанием. Технические условия

В каком месте Н апечатано Долж но быть

П ункт 2.1. Таблица 1. 
Графы «Хром» и «Никель». 
Д ля сталей групп «Углеро
дистая сернистая» марок 
А12, А20, АЗО, А35; «Сер
н и с т о м а р г а н ц о в и с т а я »  
марки А40Г и «Сернисто
марганцовистая свинецсо
держащая» марки АС45Г2

Не более 0,25

(ИУС № 12 1998 г.)
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проектирование коттеджей

Поправка 2

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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