
ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТАНДАРТЫ

В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В22

к ГОСТ 5781—82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конст
рукций. Технические условия (переиздание, декабрь 1993 г.)

В каком месте Напечатано Должно быть

G. 1 — Группа В22
Дата введения 01.07.83

(ИУС №  2— 3 1994 г.)

геодезические работы
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