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Вводную часть дополнить 
ляются обязательными».

словами: «Требования настоящего стандарта яв- 

(Продолжение см. с. 228)
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повышение энергетической эффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 2179—75) 
Пункт 2.4. Таблица 2. Примечание исключить*
Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 6507—78 на ГОСТ 6507—90; исключить 

ссылку: ГОСТ 10388—81.
Пункт 5.8. Заменить ссылки: ГОСТ 8828—75 на ГОСТ 8828(—*89, ГОСТ 

21140—75 на ГОСТ 21140—88.
Пункт 5.10. Исключить слова: «ГОСТ 21929—76 и».
Пункт 5.11. Заменить ссылку: ГОСТ 8828—75 на ГОСТ 8828—89.
Пункт 5.14 дополнить словами: «При соблюдении указанных условий хра

нения потребительские свойства проволоки при хранении не изменяются».
(ИУС № 4 1991 г.)
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