
Изменение J t  3 ГОСТ 24248—80 Пластины режущие сменные многогранные 
твердосплавные квадратной формы с отверстием и стружколомающнми канав
ками на двух сторонах. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 Jft 3827

Дата введения 01.08.81

Стандарт дополнить вводной частью: «Требования настоящего атандарва яв» 
ляются обязательными».

Пример условного обозначения. Заменить обозначения: ВКЗ-М на ВКв} 
19 6511 на 19 6524.

Стандарт дополнить пунктом — 7: «7. Применяемые марки сплавов укаваны 
в рекомендуемом приложении 3».

Приложение 1. Таблицу дополнить типоразмерами:

Цифровое обоз
начение пластин ь» ь R h т

03125—150608
03125-150612

0.3 2.05 1.2 0.24 17 °30

Приложение 2. изложить в новой редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 
Справочное

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ МАССА ПЛАСТИН

Обозначение
пластин

Ориентировочная масса пластин, г

из твердого сплава марок и§ безвоаьф- 
рамоввя * вер
ных сплавов 
марки ТН2ЯВК6 ВК8 LT5K10 Т14К8 Т15К6

03125—090304 3.39 3.34 2.93 2.66 2.61 1.32
03125—090308 3.37 3.32 2.91 2.65 2.60 1.31
03125-120404 8.92 8.79 7.71 6.99 6.86 3.47
03125-120408 8.91 8.78 7.70 6.98 6.85 3.47
03125—120412 8.87 8,74 7.67 6.95 6.83 3.45
03125—150412 13.90 13.70 12.10 10,90 10.70 8.43
03125-150416 13.90 13.70 12.00 10.80 10.60 5.43
03125-190612 26.60 26.20 23.00 20,80 20,50 -

03125-190616 26.50 26.10 22.90 20,70 20,40 .

03125—250716 61.20 бо.зо 52.90 48.00 47,10
03125—250724 61.00 60.10 52.70 47.80 46.90 , -

03125—150608 18.60 18.30 16.20 14.60 14,32 7.30
03125—150612 18.54 18,26 16,14 14.54 14.27 7.24

Стандарт дополнить приложениями — 3, 4:
(Продолжение ся. с. 206) 
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стоимость проекта

http://www.mosexp.ru/tseny_na_proektnye_raboty.html


( П р о д о л ж е н и е  и з м е н е н и я  к Г О С Т  24248—80)

ПРИЛОЖЕНИЕ а 
Рекомендуемое

Применяемые марки сплавов пластин
О бозначение

пластин
О сновное примене

ние
Д ополнительное

применение
П рим енение по сп ец и ал ь 

ному зак азу

03125-090304
03125—690308 —

—

№ 3, К е  4, № 5. № 6, 
№ 7, № 8

03125—120404 № 3, № 4, № 5, № 6. 
№ '8

03125-120408 № 7 № 3, № 4, № 5, N° 6» 
№ 7. М 8

03125—120412 — № 3, № 5, № 6, № 7.
№ 8

03125-150412 № 4 № 3, №4, № 5, № 6. 
№ 7, № 8

03125—150416
03125-150608

—

Ks 4 № 3, № 5, № 6, № 7,
N° 8

03125—150612
03125-190612
03125—190616
03125-250716
03125-250724

—
№ 3, № 4, № 5, № 6. 
№ 7

№ 3 -  В Кб; Кя 4 —  ВК8; № 5 — Т5КЮ; К* 6 —  Т14К8; № 7 — Т15К6; 
8 — ТН20

Применяемость пластин

d Обозначение

Пластины со стружколомающими канавками на двух сторонах
радиус при верши юЛг

в . 4 0,8 1,2 1,6 2,4

9.525 SN MG 0903 + + + + + + + + + +  +

127
SN MG 1203 + + +  + + + 4—!—h + + +
SN MG 1204 + + + ++ ‘ + +  +

15.875
SN MG 1504 + 4 - 4 - + + + + + + + + + +
SN MG 1506 + + + + + + + + + +

19.05 SN MG 1906 + + + + + + + + 4—1-

25.4
SN MG 2507 + + + . + +  + + + + + + +
SNMG2509 + + + + + + + + + + + + +

(П родолжение см. с. 207)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24248—80}
П р и м е ч а н и е .  +  — пластины основного применения, стандартизованные.

+  Н— пластины ограниченного применения, нестандартно* 
ванные.

■f +  H— пластины, не рекомендуемые для применения.
(ИУС № 4 1991 г.)
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294847/4294847863.htm

