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Вводная часть. Последний абзац изложить в новой редакции: «В стандарт 
введен международный стандарт ИСО 1926—79».

Пункт 4.4 изложить в новой редакции: «4.4. За результат испытания прини
мают среднее арифметическое результатов параллельных определений. Число

(Продолжение см. с. 264)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 17370— 71}
параллельных определений, допускаемые расхождения между ними, требований 
к числу значащих цифр, а также пределы допускаемой суммарной погрешности 
измерений должны быть указаны в нормативно-технической документации на ма
териал».

Пункт 4.5 дополнить абзацем: «к) число параллельных определений».
(ИУС Jsfe 3 1988 г.)
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