
Группа К29

Изменение № 3 ГОСТ 21534.6—78 Пиломатериалы и заготовки. Метод опреде- 
ления предела прочности при скалывании вдоль волокон
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.09.88 № 3319

Дата введения 01.01.89

По всему тексту стандарта (п. 1.1, черт. 1, пп. 3.1, 4.1) заменить обозначе
ние: 5 на L

Пункт 3.3. Последний абзац. Исключить слова: «Предельное значение шка
лы не должно превышать нагрузку Ртах более чем в 3 раза».

(Продолжение см. с, 204)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 21554.6— 78}
Приложение. Таблица. Графа «Размеры выступа образца, м*. Заменить еди

ницы и слова: м на мм, «ширина Ь* на «толщина образца t»t «длина /» на «дли
на скалывания />.

(ЙУС Лг 1 1989 г.)
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