
Л . Х И М И Ч Е С К И Е  П РО Д У К ТЫ  И Р Е З И Н О А С Б Е С ТО В Ы Е  И З Д Е Л И Я

Группа Л00

Изменение № 2 ГО С Т  9825— 73 Материалы лакокрасочные. Термины, определе
ния и обозначения

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.85 
№ 1365 срок введения установлен

с 01.01.86

Исключить слова: «Несоблюдение стандарта преследуется по закону».

(П р о д о л ж е н и е  см. с. 146 )
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эксклюзивные вязаные кардиганы
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(.П родолж ение изменения к ГО С Т  9825 — 7 3 )

Раздел 1. Таблица 1. Графа «Определение». Для термина 1 дополнить при
мечанием: « П р и м е ч а н и е .  Лаки могут содержать красители и матирующие 
добавки. Битумные лаки образуют непрозрачную пленку»;

термин 2. Заменить слова: «эмульсии, латексе» на «или дисперсии пленко
образующего»;

термин 5. Заменить слово: «связующем» на «пленкообразующем»; дополнить 
словами: «и предназначенная для повышения защитных свойств системы по
крытий»;
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(П родолж ен ие см. с, 1 47)



(Продолжение изменения к ГОСТ 9825— 73)
д ля  термина 6 и злож и ть  в новой редакции: «С усп ен зи я  смеси пигм ентов  с 

наполнителям и  в п лен кообразую щ ем  веществе, предназначенная д л я  за п о лн е 
ния неровностей и сглаж и вани я  окраш иваемой поверхности »; 

табли ц у  1 доп олн и ть  термином  —  7:

Термин Определение

7. П олуф абрикатны й  лак Л ак , предназначенны й д ля  п о л у 
чения лаков, эм алей , грун товок , 
ш патлевок

П ун к т 1.2 и злож и ть  в новой редакции: «1.2, О сновны е лак ок р асоч н ы е м а 
териалы  м огут  содер ж ать в своем  составе, сиккативы, отвердители , пластиф икат 
торы и др уги е  доп олн и тельн ы е ком поненты ».

Р а зд е л  I д оп олн и ть  пунктом  —  1.3: «1 .3 . Лаки , краски, порош ковы е к р ас
ки и эм али  обр азую т  покрытия, обладаю щ и е защ итными, декоративны м и  или 
специальны ми свойствами. Грунтовки  и ш патлевки обр азую т покры тия, о б л а 
даю щ ие специальны м и свой ствам и ».

П ун к т 2.1. И склю чи ть  слов о : «тр ебов ан и ям и »;
табли ц а  2. Головка . З ам енить слово : «О бозн ач ен и е» на «О б о зн а ч ен и е  л а 

кокрасочного м а тер и а ла »;
зам енить слова : «м оч ев и н н ы е» на «карбам идны е», «м о ч ев и н о -ф о р м а ль д е 

гидные» на «кар бам и д о-ф ор м альдеги дн ы е», «а лки дн о-м очевн н о-ф орм альдеги д - 
н ы е» на «а лки дн о-карбам и до-ф орм альдеги дн ы е», «а лк и д н о-м оч ев и н о-м елам и н о- 
ф орм альдеги дн ы е» на «а лки дн ок ар бам и д ом елам н н оф ор м альд еги д н ы е»;

исклю чить наименование «С ополим еры -к арбин олъны е», соотв етств ую щ и е  о б о 
значения и наименование основных пленкообразую щ их веществ;

графа «Обозначение лакокрасочного  покры тия». З ам енить обозн ачен и я : 
АД на П А , ИД на П И ;

графу «Н аи м ен ован и е основны х пленкообразую щ их в ещ еств » и зло ж и т ь  в 
новой редакции: для поливинилацетатны х лакокрасочны х м атер и алов  —  «П о л и -  
ви ннлац етат», для п оли уретан овы х —  «П оли ур етан ы  на основе п оли атом н ы х  
спиртов и поли и зоц и ан атов », д ля  сополим еровинилхлоридны х —  «С о п о ли м ер ы  
винилхлорида  с винилацетатом , винилиденхлоридом , в и н и лбути лов ы м  эф иром  
и другими винильными м он ом ерам и »;

табли ц у  2 доп олн и ть  наименованием:

Наименование лакокрасочных 
материалов по химическому составу Обозначение Наименование основных пленкообра

зующих веществ

Силикатны е же С иликаты  щ елоч н ы х
м еталлов  (ж и д к о е  ст ек 
л о ) ;

дополнить примечаниями:
«П р и ме ча н и я :
1. Л акокрасочн ы м  м атериалам , образованны м с применением н ов ы х п лен к о 

обр азую щ и х  вещ еств, д оп уск ается  присваивать обозначения, не приведенны е в 
табл . 2.

(Продолжение ем. с 148) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9825— 73)

2. П ри обозначении лакокрасочного материала, состоящ его из смеси пленко
образую щ и х веществ, ем у  присваивается обозначение по типу пленкообразую 
щ его, которое составляет больш ое количество или определяет основные свой
ства м атериала».

П ункт 3.1. Таблица 3. Граф у «Гр уп п а  лакокрасочны х м атериалов» д ля  груп 
пы 9 и злож ить в новой редакции «Э лектроизоляционны е и электропроводны е»;

граф у «П реимущ ественное назначение (условия  эксплуатации пок ры тий )» 
д ля  группы 2 дополнить словами: «в  различных климатических услов и я х »; д ля  
группы  5 заменить слова: «окраски » на «окраш ивания», после слова «п л а с т 
м асс » дополнить словами: «гигиенические, противоскользящ ие и т. п .»; д ля  
группы  6 исключить слова: «содерж ащ их не более  2 0 %  ароматических соеди
нений»; д ля  группы 7 заменить слова: «и  их паров» на «и л и  их паров».

П ункты  4.1, 4.1.1 излож ить в новой редакции: «4.1. Д л я  обозначения ос
новных лакокрасочных материалов используется буквенно-цифровая система, 
состоящ ая из 5 групп знаков д ля  эмалей, красок, порош ковых красок, грунто
вок, ш патлевок и 4 групп знаков для  лаков.

4.1.1. П ервая группа знаков определяет вид лакокрасочного материала и 
обозначается словом «л а к », «краска » и т. п. в соответствии с табл. 1».

П ункт 4.1.2. Второй абзац излож ить в новой редакции: «Д л я  ряда ла к о 
красочных материалов перед второй группой знаков ставится индекс, определя
ющий разновидность материала:

Б —  без растворителя;
В —  водоразбавляемые;
В Д  —  водно-дисперсионные;
О Д  —  органодисперсионные;
П  —  порошковые.
И ндекс от второй группы знаков отделяется  тире»;
четвертый абзац исключить.
П ункт 4.1.4. Последний абзац и злож ить в новой редакции: «П о с л е  поряд

кового номера допускается добавлять буквенный индекс (1 — 2 прописные б ук 
в ы ), характеризующий некоторые особенности материала. Н апример: ВЭ —  со
держ ащ ий воду, эмульгированную  в полимере, ГС , Х С  —  горячий и холодной  
суш ки, М , П М  —  матовый и полуматовы й, П Г  —  пониженной горючести 
и т. и. Настоящ ий индекс записывается через интервал после порядкового но
м ера».

П ункт 4.1.5. дополнить словами: «Д оп уск ается  после словесного наимено
вания цвета указывать номер первого из образцов (эталон ов ) цвета «К артотеки  
образцов  (эталонов ) цвета лакокрасочных м атериалов», нормирующ их этот цвет 
(серая  571, серая 579 и т. п . ) » .

П ункт 4.2. Заменить слова: «лакокрасочны м  м атериалам » на «основны м  л а 
кокрасочным материалам, указанным в табл. 1».

П ункт 4.3. Пятый и шестой примеры обозначений излож ить в новой ре
дакции:

« Г ру н т овк а  Г Ф -0 2 1  к р а с н о -к о р и ч н е в а я , 
где грунтовка —  вид материала;

Г Ф  —  обозначение лакокрасочного материала по химическому составу;
0  —  грунтовка;
21 —  порядковый номер;
красно-коричневая —  цвет грунтовки.
К р а с к а  П-ЭП— 177 се р а я ,, 

где краска —  вид материала;
П  —  порошковая;
Э П  —  обозначение лакорасочного материала по химическому составу;
1 —  группа материала по назначению;

7 7  —  порядковый номер;
серая —  цвет краски.»;
дополнить примером:

$Продолжение см. с. 149) 
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(П р о д о л ж е н и е  и зм ен ен и я  к  Г О С Т  9825— 7 3 )

«К р аск а  В Д -В А — 17 белая, 
гд е  краска —  вид материала; 

В Д  —  водно-дисперсионная;

(П р о д о л ж е н и е  см . с. 1 5 0 )
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(П р о д о л ж е н и е  и зм е н ен и я  к  Г О С Т  98 2 5 — 7 3 )

ВА — обозначение лакокрасочного матерала по химическому составу;
1 — группа материала по назначению;
7 — порядковый номер; 
белая  —  цвет краски».

(ИУС № 8 1985 г.)
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