
к. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮЛОЗА.
БУМАГА. КАРТОН

Группа К19

Изменение № 2 ГОСТ 9014.2—79 Лесоматериалы круглые. Хранение. Защита 
влагозащитными и влагозащитно-антисептическими покрытиями
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.04.85 

1038 срок введения установлен
с 01.01.86

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Лесоматериалы 
круглые. Защита влагозащитными и влагозащитно-антисептическими покрытия
ми при хранении

Round timber. Protection by means of waterproof and anticeptic water
proof coatings under storage».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5304.
(Продо.гжгние см. с. 174)
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жакет крючком

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 9014.2—79)
Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Общие требования безопас

ности — по ГОСТ 12.3.034—84».
Пункт 2.3. Второй абзац изложить в новой редакции: «Предельно до

пустимые концентрации в воздухе рабочей зоны для пентахлорфенолята 
натрия — 0,1 МГ’М™3, формальдегида — 0,5 мг*м~3, фенола — 0,3 мг*м~5».

Пункт 2.11 изложить в новой редакции: «2.11. Попадание составов в 
почву и водные объекты не допускается. При обработке торцов у основания 
штабелей устанавливаются специальные устройства для сбора стекающих 
составов».

Пункты 2.5—2.9 исключить.
Приложение. Покрытие ПК* 15. Графа «Состав покрытия». Исключить 

слова: «или канифольные масла»;
графа «Наименование покрытия». Заменить обозначение: ПМК-15 на 

ПКМ-15;
графа «Состав покрытия». Заменить слово: «пентахлорвиниловая» на 

«перхлорвиниловая» (2 раза).
{ИУС N° 7 1985 г.)
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Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294852/4294852849.htm

