
к ГОСТ 23789—79 Вяжущие гипсовые. Методы испытаний

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 4.2 ручную мешалку, имею
щую более трех петель 
(черт. 1)

ручную мешалку, имею
щую более трех петель, из 
проволоки диаметром 
1—2 мм (черт. 1)

Пункт 6.2 Для проведения испыта
ний образец устанавливают 
на опоры таким образом

Для проведения испыта
ний образец устанавливают 
на опоры прибора для ис
пытания на изгиб по ГОСТ 
310.4—76 таким образом

Пункт 7.2 Определение содержания 
нерастворимого остатка

Пункт 10.1 Кислота соляная по 
ГОСТ 3118—77, раствор 
1:10

Кислота соляная по 
ГОСТ 3118—77 плотностью 
1,19 г/см3 (200 мл разбав
ляют водой до 1 л)

(ИУС № 8 1980 г.)

справочник цен на проектные работы

Поправка

http://www.mosexp.ru/tseny_na_proektnye_raboty
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294852/4294852890.htm

