
Группа В32

Изменение № 2 ГОСТ 7417—75 Сталь калиброванная круглая. Сортамент
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 01.03.89 № 383

Дата введения 01.09.89

Пункт 1. Последний абзац исключить.
Пункт 2. Второй абзац исключить.

(Продолжение см. с. 5 2 )
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вихретоковый метод

http://www.mosexp.ru/uzk


(Продолжение изменения к ГОСТ 7417— 75)
Пункт 3. Заменить слова: «Для стали высшей категории качества» на «По 

требованию потребителя».
Пункт Ю. Заменить слова: «высшей категории качества» на «по требованию 

потребителя».
(ИУС № 5 1989* г.)
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294853/4294853333.htm

