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I .  Срок действия технических условий продлить до 01 .05 .99  года.
2 . Предпоследнее предложение преамбулы изложить в редакции:

" В качестве футерующего слоя применяется полиэтилен низкого 
давления ( высокой плотности) по ГОСТ 16338-77 и полиэтилен высо
кого давления ( низкой плотности) по ГОСТ 16337-77, а также поли
пропилен и сополимеры его по ТУ 6-05-1756-78 и ТУ 6-05-041-320-76, 
обладающие более высокими эксплуатационными свойствами по сравне
нию с полиэтиленом ".

3. Преамбулу дополнить: "Установленные настоящими техническими 
условиями показатели технического уровня предусмотрены для первой 
категории качества".
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