
Изменение № 1 ГОСТ 14113—78 Сплавы алюминиевые антифрикционные. Марки
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 04.07.89 № 2324

Дата введения f  1.02.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 17 1280.
Стандарт дополнить пунктом — 2а: «2а. Определение химического состава 

алюминиевых сплавов проводят по ГОСТ 1-1739.7—82, ГОСТ 11739.111-82 — ГОСТ
(Продолжение см. с. 76)
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http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 14113—78)
11739.13-82, ГОСТ П 739.16—78, ГОСТ 11739,17—78, ГОСТ 11739.19—78, ГОСТ 
11739.24—82.

Допускается определять химический состав другими методами, по точности 
не уступающими стандартным.

" При разногласиях в оценке химического состава определение его проводят 
по ГОСТ 11739.7—82, ГОСТ 11739.11-82—ГОСТ 11739.13-82, ГОСТ 11739.16—78, 
ГОСТ Ц739Л7-78, ГОСТ 11739.19—78, ГОСТ 11739.24—82».

(МУС No И 1989 г.)
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